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РЕФЕРАТ

Отчет 36 с., 7 рис., 14 табл., 13 источников, 2 прил.
БРОНЕОДЕЖДА, КАРКАС, ТРИКОТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 

СВОЙСТВА, КАЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ, МЕТОДИКА, ТЕХНОЛОЕИЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ НОСКА.

Объектом исследования являются трикотажные полотна, используемые для 
изготовления каркаса бронеодежды скрытого ношения.

Целью работы является оценка уровня качества материалов для изготовления 
каркаса бронеодежды скрытого ношения и разработка рекомендаций по 
рациональному выбору материалов и технологии изготовления каркаса.

Установлено, что для изготовления каркаса бронеодежды скрытого ношения 
рациональным является применение трикотажных полотен, соответствующих 

» требованиям безопасности, предъявляемым к одежде первого слоя, обладающих 
высоким уровнем прочности и гигиеничности, малой растяжимостью вдоль 
петельного столбика. Разработана методика оценки уровня качества трикотажных 
полотен, учитывающая назначение каркаса бронеодежды скрытого ношения, 
проведены исследования свойств трикотажных полотен и выполнена оценка уровня 
их качества, выполнен в материале проработочный образец и проведена его 
экспериментальная носка, разработаны рекомендации по формированию пакета 
материалов и технологии обработки изделия.

Областью внедрения является швейное производство, использовать 
результаты исследования предлагается как научную базу при выборе пакета 
материалов и разработке каркасов бронеодежды скрытого ношения.
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