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РЕФ ЕРА Т

О тчет 254 с., 82 рис., 93 табл.( 1 15 ИС.ТОЧЦИКО&

ВОЛОКНО. ЛЕН ТА , РО ВНИ ЦА, П РЯ Ж А , КОМ БИ Н И РО ВА Н Н А Я 
НИТЬ, ТКАНЬ, ТРИ КО ТА Ж .

Цель работы  -  повыш ение эф фективности технологических процессов и 
расш ирение ассортимента текстильны х материалов.

Разработан технологический процесс производства электропроводящ их 
нитей и методики прогнозирования их свойств. О птимизирована технология 
производства компактной хлопчатобум аж ной пряж и кольцевым способом пря
дения. Разработана технология производства льносодерж ащ их комбинирован
ных нитей пневмомеханическим способом прядения. Разработаны  технологии 
получения вы сокообъёмных комбинированны х нитей с использованием элек
тромагнитных волн СВЧ. П олучены экспериментальны е трикотаж ны е и тканые 
полотна из комбинированной вы сокообъёмной нити. Разработана методика 
расчета суммарных технологических нагрузок на зевообразовательны й меха
низм ткацкого станка со стороны основных нитей при вы работке тканей раз
личных переплетений. Разработана технология изготовления, структуры и 
свойств ш елковых тканей бытового назначения. Разработана новая структура 
двухсторонней махровой ткани с различной вы сотой петли. Разработана техно
логия производства декоративной ткани сложной структуры , вы работанной на 
основе двухслойного переплетения. Разработана декоративная ткань сложного 
строения структуры, имею щ ая в своей структуре две системы нитей утка и два 
цвета нитей основы, сочетаю щ ая в себе цветовы е эф фекты  в сочетании с двух
слойной структурой. П роведено исследование свойств корсетных тканей, три
котажных эластичны х полотен, подкладочных, прикладны х материалов раз
личных производителей. Разработаны трикотаж ны е изделия из антимикробных 
и мультифиламентных нитей. Доказано, что добавка новы х видов нитей сущ е
ственно повыш ает их функциональные свойства. И зучена конструкция состав
ляющих механизма вязания плоского автомата. С оставлены  методики проверки 
основных узлов автомата и задания начальны х параметров располож ения купо
нов на игольнице автомата. Разработаны новые виды геокомпозитны х геотек- 
стильных материалов, трикотаж ны е и нетканы е текстильны е фильтровальные 
полотна с наноразмерным м еталлизированным напы лением для производства 
фильтров и антимикробных медицинских изделий. П олучены  текстильные су
конные огнетермостойкие материалы с нанопропиткалдц Б Л ! Я Т Э К А
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