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РЕФ ЕРАТ
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ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕКСТИЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО, ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА,

Объектом исследования является технологический процесс 
производства фильтровальных материалов с наноструктурированньши 
покрытиями различных металлов.

Целью работы является разработка технологического процесса 
получения тканых и нетканых материалов для текстильных фильтровальных 
материалов, подбор сырьевого состава фильтровальных материалов, 
разработка рисунков ткацких переплетений, выбор и расчет заправочных 
параметров тканей.

В процессе работы проводились экспериментальные исследования 
текстильных фильтровальных материалов с наноструктурированньши 
покрытиями различных металлов на физико-механические, деформационные, 
бактерицидные, антистатические и фильтрующие свойства.

Результаты исследований уровня напряженности электростатического 
поля и удельного электрического поверхностного сопротивления 
текстильных фильтровальных материалов свидетельствует о том, что при 
нанесении наноструктуриро ванного покрытия меди текстильные 
филыровальные материалы обладаю! антистатическими и бактерицидными 
свойства (подтверждается протоколом исследования).

Получено заключение и рекомендации по результатам наработки 
экспериментальных текстильных фильтровальных материалов. В 
производственных условиях СЮО «РУБИКОН» была осуществлена 
промышленная апробация образцов фильтровальных материалов с 
наноструктурированным покрытием меди.

Проведенные исследования в рамках работы позволяют рекомендовать 
данные текстильные фильтровальные материалы с наноструктурированными 
покрытиями различных металлов к применению в отраслях не допускающие 
применение статического электричества, в процессе эксплуатации в 
производственных условиях цехов с повышенным уровнем пожарной 
опасности в деревообрабатывающей, нефтеперерабатывающей 
промышленности, литейных производствах, мукомольной и 
фармацевтической промышленности а также в других отраслях .
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